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Disposable examination and protective gloves made of nitrile, powder-free, non-sterile

Attention: Compliant with MD Regulation (EU) 2017/745 (Class I), EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, 
EN 455-3:2015, EN 455-4:2009, PPE Regulation (EU) 2016/425 (Cat. III), EN ISO 21420:2020 
and EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Latex-free, powder-free and DEHP/DOP-
free. Approved for food handling. Check for damage before use. Do not use damaged gloves.

Instructions: Donning & doffing gloves in a proper way is a skill that needs to be practised 
by healthcare workers and others that use gloves. Donning must be performed in the correct 
order to prevent transmission of infections. Keep hands clean before donning gloves. When 
removing the gloves, avoid allowing the outer surface of the gloves to come in contact with 
your skin, because the surface may have been contaminated with blood and other body 
fluids. Avoid snapping, as this may cause contaminants to splash into your eyes or mouth, or 
onto your skin or other people nearby.

Einweg-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus Nitril; puderfrei, nicht steril

Achtung: Konform mit MD-Verordnung (EU) 2017/745 (Class I), EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, 
EN 455-3:2015, EN 455-4:2009, PSA-Verordnung (EU) 2016/425 (Cat. III), EN ISO 21420:2020 
und EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Latexfrei, puderfrei und DEHP/DOP-frei. 
Kontakt mit Lebensmitteln ist erlaubt. Prüfen Sie vor der Verwendung auf Beschädigungen. 
Verwenden Sie keine beschädigten Handschuhe. 

Anweisungen: Das richtige An- und Ausziehen von Handschuhen ist eine Fähigkeit, die 
von Mitarbeitern des Gesundheitswesens und anderen, die Handschuhe verwenden, geübt 
werden muss. Das Anziehen muss einem bestimmten Ablauf folgen, um die Übertragung von 
Infektionen zu verhindern. Halten Sie Ihre Hände sauber, bevor Sie Handschuhe anziehen. 
Vermeiden Sie beim Ausziehen der Handschuhe, dass die Außenfläche der Handschuhe mit 
Ihrer Haut in Kontakt kommt, da die Oberfläche mit Blut und anderen Körperflüssigkeiten 
kontaminiert sein könnte. Vermeiden Sie das Anspannen der Handschuhe, da dadurch Verun-
reinigungen in Ihre Augen oder Ihren Mund oder auf Ihre Haut oder andere Personen in der 
Nähe spritzen können.

Undersöknings- och skyddshandskar i nitril för engångsbruk, puderfria, icke sterila

Notera: Uppfyller MD Regulation (EU) 2017/745 (Class I), EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, 
EN 455-3:2015, EN 455-4:2009, PPE Regulation (EU) 2016/425 (Cat. III), EN ISO 21420:2020 
och EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Latexfria, puderfria och DEHP/DOP-fria. 
Godkända för livsmedelshantering. Kontrollera om det finns skador före användning. Använd 
inte skadade handskar. 

Instruktioner: Att ta på och av handskar på ett korrekt sätt är en färdighet som måste övas 
av vårdpersonal och andra som använder handskar. Påtagning måste utföras i rätt ordning för 
att förhindra att smitta sprids. Rengör händerna innan du tar på dig handskarna. När du tar 
av handskarna, undvik att låta handskarnas yttre yta komma i kontakt med din hud, eftersom 
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ytan kan ha kontaminerats med blod och andra kroppsvätskor. Undvik att snäppa av hand-
skarna, eftersom det kan orsaka att kontaminerad vätska stänker i dina ögon, mun och på 
huden, eller på andra i din närhet.

Undersøgelses- og beskyttelseshandsker af nitril til engangsbrug, pudderfri, ikke-sterile

Bemærk: Overholder forordningen om medicinsk udstyr (EU) 2017/745 (klasse I), EN 455-1:2000, 
EN 455-2:2015, EN 455-3:2015 og EN 455-4:2009, forordningen om personlige værnemidler 
(EU) 2016/425 (kat. III), EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 og EN ISO 374-
5:2016. Latexfri, pulverfri og DEHP/DOP-fri. Godkendt til fødevarehåndtering. Kontrollér for 
beskadigelse før brug. Brug aldrig beskadigede handsker. 

Anvisninger: Iførelse og aftagning af handsker på korrekt vis er en færdighed, der skal øves 
af sundhedspersonalet og andre, der bruger handsker. Iførelse skal udføres i den rigtige ræk-
kefølge for at forhindre infektionsoverførsel. Sørg for at hænderne er rene før iførelse af 
handsker. Ved aftagning må handskernes udvendige flader ikke komme i kontakt med huden, 
fordi overfladen kan være kontamineret med blod og andre kropsvæsker. Undgå at strække 
materialet, da det kan føre til, at forurenende stoffer slynges ud og kan komme i øjnene, i 
munden, på huden eller på andre personer i nærheden, når det slippes.

Nitriilistä valmistetut kertakäyttöiset, puuteroimattomat ja steriloimattomat tutkimus- 
ja suojakäsineet

Huomio: Vastaa MD-asetusta (EU) 2017/745 (luokka I), EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN  
455-3:2015, EN 455-4:2009, PPE-asetusta (EU) 2016/425 (kategoria III), EN ISO 21420:2020 
ja EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Lateksiton, puuteroimaton ja DEHP/DOP- 
vapaa. Hyväksytty elintarvikkeiden käsittelyyn. Tarkista vauriot ennen käyttöä. Älä käytä vau-
rioituneita käsineitä. 

Ohjeet: Terveydenhuollon työntekijöiden ja muiden käsineitä käyttävien on harjoiteltava kä-
sineiden oikeaoppista pukemista ja riisumista. Käsineiden pukeminen on suoritettava oikeassa 
järjestyksessä infektioiden leviämisen estämiseksi. Käsien on oltava puhtaat ennen käsineiden 
pukemista. Kun riisut käsineet, vältä, että käsineiden ulkopinta joutuu kosketuksiin ihosi kans-
sa, koska pinta on saattanut kontaminoitua verellä ja muilla kehon nesteillä. Vältä käsineiden 
napsauttamista, koska tällöin kontaminaatioita saattaa roiskua silmiin tai suuhun tai iholle tai 
lähistöllä oleviinihmisiin.

Wegwerpbare onderzoeks- en beschermingshandschoenen van nitril; poedervrij, 
niet-steriel

Let op: Voldoet aan de MD-richtlijn (EU) 2017/745 (Klasse I), EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, 
EN 455-3:2015, EN 455-4:2009, PBM-richtlijn (EU) 2016/425 (Cat. III), EN ISO 21420:2020, EN 
ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Latexvrij, poedervrij en DEHP/DOP-vrij. Goedge-
keurd voor voedselverwerking. Voorafgaand aan het gebruik op beschadigingen controleren. 
Geen beschadigde handschoenen gebruiken. 

Instructies: Het op de juiste wijze aan- en uittrekken van handschoenen is een vaardigheid 
die geoefend moet worden door zorgmedewerkers en anderen die de handschoenen gebrui-
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ken. Het aantrekken moet in de juiste volgorde gebeuren om de overdracht van infecties te 
voorkomen. Houd uw handen schoon voordat u de handschoenen aantrekt. Zorg er bij het 
uittrekken van de handschoenen voor dat het buitenoppervlak van de handschoenen niet in 
contact komt met uw huid, aangezien het oppervlak mogelijk met bloed en andere lichaams-
vloeistoffen verontreinigd is. Vermijd het losschieten van de handschoen, aangezien dit ervoor 
kan zorgen dat de verontreinigingen in uw ogen of mond, of op uw huid of andere mensen 
in de buurt spatten.

Gants d’examen et de production jetables en nitrile, non poudrés , non stériles

Attention: Conformes au règlement relatif aux dispositifs médicaux (UE) 2017/745 (Class I), 
à la norme EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009, au règlement 
relatif aux équipements de protection individuelle (UE) 2016/425 (Cat. III) et aux normes EN 
ISO 21420:2020 et EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Sans latex, non poudrés, 
sans DEHP/DOP. Le contact avec les denrées alimentaires est autorisé. Vérifiez l’absence de 
détérioration avant utilisation. N’utilisez pas de gants endommagés. 

Des instructions: La manière d’enfiler et d’enlever les gants correctement est une technique 
à laquelle doivent s’exercer les personnels de santé, ainsi que les autres personnes qui utilisent 
des gants. L’enfilage doit être effectué dans l’ordre correct afin d’éviter la transmission d’infec-
tions. Ayez les mains propres avant d’enfiler les gants. Lorsque vous retirez les gants, évitez de 
mettre leur surface extérieure en contact avec la peau, car cette surface peut avoir été conta-
minée par du sang et d’autres fluides corporels. Évitez de les distendre, car le retour brusque 
à leur forme initiale risquerait de projeter des contaminants dans les yeux ou la bouche, sur 
votre peau ou sur d’autres personnes à proximité.

Guanti monouso da esplorazione e protettivi realizzati in nitrile, privi di polvere, non sterili

Attenzione: Conformi a Regolamento sui dispositivi medicali (UE) 2017/745 (Class I), EN 
455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009, Regolamento sui dispositivi di  
protezione individuale (UE) 2016/425 (Cat. III), EN ISO 21420:2020 ed EN ISO 374-1:2016+ 
A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Privi di lattice, polvere e DEHP/DOP. Il contatto con alimenti è con-
sentito. Controllare che non presentino danni prima dell’uso. Non utilizzare guanti danneggiati. 

Istruzioni: Indossare e rimuovere i guanti in modo corretto rappresenta un’abilità che deve es-
sere praticata da operatori sanitari e altri soggetti che utilizzano i guanti. Indossare nell’ordine 
corretto, al fine di evitare la trasmissione di infezioni. Prima di indossare i guanti le mani devo-
no essere pulite. Quando si rimuovono i guanti, evitare di far entrare in contatto la superficie 
esterna dei guanti con la pelle, poiché la superficie potrebbe essere contaminata da sangue o 
altri liquidi corporei. Evitare la rottura in quanto potrebbe comportare schizzi di contaminanti 
negli occhi, nella bocca, sulla pelle o su altri soggetti che si trovano nelle vicinanze.

Guantes de protección y examen desechables de nitrilo, sin polvo, no estériles

Atención: Conformes con el Reglamento (UE) 2017/745 (Class I) sobre productos sanitarios, 
la norma EN455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009, el Reglamento (UE) 
2016/425 (Cat. III) sobre equipos de protección individual y las normas EN ISO 21420:2020 y 
EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Sin látex, sin polvo y sin DEHP/DOP. Pueden 
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entrar en contacto con alimentos. Compruebe que no estén dañados antes de su uso. No 
utilice guantes que estén dañados. 

Instrucciones: Ponerse y quitarse los guantes de forma adecuada es una habilidad que el 
personal sanitario y otras personas que utilicen guantes deben practicar. La colocación debe 
realizarse en el orden correcto para evitar la transmisión de infecciones. Asegúrese de tener 
las manos limpias antes de ponerse los guantes. Al quitarse los guantes, evite que la superficie 
exterior de los guantes entre en contacto con su piel, ya que la superficie puede haberse con-
taminado con sangre y otros fluidos corporales. Evite romperlos, ya que esto podría ocasionar 
que los contaminantes le salpiquen a los ojos, a la boca, a la piel o a otras personas cercanas.

Luvas de examinação e proteção descartáveis feitas de nitrilo; sem pó; não esterilizadas.

Atenção: Em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745(Class I) relativo a dispositi-
vos médicos, EN455-1:2000, EN455-2:2015, EN455-3:2015, EN455-4:2009, Regulamento (UE) 
2016/425(CAT III) relativo aos equipamentos de proteção individual, EN ISO 21420:2020 e EN 
ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Sem látex, sem pó e sem DEHP/DOP. O contac-
to com alimentos é permitido. Verifique a eventual existência de danos antes de utilizar. Não 
utilize luvas danificadas. 

Instruções: Calçar e remover as luvas de forma adequada é uma habilidade que tem de ser 
praticada pelos profissionais de saúde e outras pessoas que utilizem luvas. Deverá calçar as 
luvas de forma correta para evitar a transmissão de infeções. Limpe as mãos antes de calçar 
as luvas. Ao remover as luvas, evite que a superfície externa das luvas entre em contacto com 
a sua pele, porque a superfície pode ter sido contaminada com sangue ou outros fluidos 
corporais. Evite puxões, uma vez que estes poderão fazer com que os contaminantes sejam 
salpicados para os seus olhos ou boca ou para a sua pele e das pessoas que se encontrem à 
sua volta.
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 Member of the SGS Group (SGS SA)  
 

 
 ANHUI INTCO MEDICAL PRODUCTS CO,LTD  
 NO.1 HAITANG ROAD, 
 SUIXI DISTRICT ECONOMIC DEVELOPMENT AREA, 
 HUAIBEI CITY,ANHUI PROVINCE.  

 
 F619701 SGS-CSTC STANDARD TECHNICAL SERVICES (QINGDAO) CO., LTD. 

 CONTACT PERSON   : -- 

 
 THE FOLLOWING SAMPLE(S) WAS/WERE SUBMITTED AND IDENTIFIED BY/ON BEHALF OF THE CUSTOMER AS :  

 SAMPLE DESCRIPTION GLOVES 
 DISPOSABLE NITRILE GLOVE(NBR) 

 REF NO QDHL2002000972OT 

 PHOTO APPENDIX. 

   
 SAMPLE RECD ON  03/03/2020 TESTING PERIOD : 03/03/2020 - 05/03/2020 

Summary of Test Results/Conclusion 
Test Method / Standard Clause/Test Name Status / Performance Level 

EN 374-2:2014 

Protective gloves against chemicals and micro-organisms:Determination of resistance 

pentration 

Clause 4.1 – Air leak test Pass 

Clause 4.2 – Water leak test Pass 

 

     Per pro SGS India Private Ltd. 

     
       K. PACHAIYAPPAN 

       ASST. MANAGER 
     Email your Test Report Related Enquiries at Feedback.SLT@sgs.com 
Test report revised to change report on code as per customer request. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Report cancels and supersedes the Report No 1142011145 Dated 07/03/2020 issued by SGS India. 
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R E S U L T S 
  

EN 374-2 : 2014 Protective gloves against chemicals and micro-organisms – Part-2: Determination of resistance pentration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Requirements as per ISO 374-5:2016 Clause 5.2 Penetration : Protective gloves against bacteria and fungi shall not 
leak when tested according to EN 374-2:2014. 
  

 ***** End of Report***** 
 

Clause Test Name Test Results Performance level 

5.2 

 

 

Air leak Test 
(Air Pressure Used : 0.5 
kPa) 

Sample Size Leakage 

Pass 

Size XS No Leakage 

Size S No Leakage 

Size M No Leakage 

Size L No Leakage 

Size XL No Leakage 

Size XXL No Leakage 

5.3 

 

Water leak test Sample Size Leakage 

Pass 

Size XS No Leakage 

Size S No Leakage 

Size M No Leakage 

Size L No Leakage 

Size XL No Leakage 

Size XXL No Leakage 
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 ANHUI INTCO MEDICAL PRODUCTS CO, LTD. 
 NO.1, HAITANG ROAD, SUIXI DISTRICT ECONOMIC DEVELOPMENT AREA, HUAIBEI CITY, 
 ANHUI PROVINCE. 

 A/C F619701 SGS-CSTC STANDARD TECHNICAL SERVICES (QINGDAO) CO., LTD. 

 CONTACT PERSON   : -- 

 
 THE FOLLOWING SAMPLE(S) WAS/WERE SUBMITTED AND IDENTIFIED BY/ON BEHALF OF THE CUSTOMER AS :  

 SAMPLE DESCRIPTION GLOVES 
 DISPOSABLE NITRILE GLOVE(NBR) 

 QD REF NO QDHL2002000968MD 

 PHOTO APPENDIX. 

   
 SAMPLE RECD ON  03/03/2020 TESTING PERIOD : 03/03/2020 - 19/03/2020 

Summary of Test Results/Conclusion 
Test Method / Standard Clause/Test Name Status / Performance Level 

EN 374-4:2013 
Resistance to Degradation by Chemicals   

Sodium hydroxide 40% Refer results. 
 

     Per pro SGS India Private Ltd. 

     
       K. PACHAIYAPPAN 

       ASST. MANAGER 
     Email your Test Report Related Enquiries at Feedback.SLT@sgs.com 
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R E S U L T S 
 

 EN 374-4:2013 Protective Gloves against Chemicals and Micro Organisms – Determination of resistance to 

  degradation by chemicals 
 

Chemical /  

CAS NO 
Exposure Duration  

Test Results 

Percentage change in puncture resistance 

 

Observation 
 

Sodium hydroxide 
40% 

1310-73-2 
60±5 minutes 

Glove sample  Result (%) 

No change 

1 -74.7% 

2 -61.9% 

3 -67.7% 

Mean -68.1% 

Standard Deviation  6.395 

 
 ***** End of Report***** 
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Summary of Test Results/Conclusion 
Test Method / Standard Clause/Test Name Status / Performance Level 

 

EN 16523-1:2015  

Permeation by Liquid chemical under conditions of continuous contact. 

Sodium hydroxide 40% Level -6 
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R E S U L T S 
 EN 16523-1:2015 Determination of material resistance to permeation by chemicals – Part-1: Permeation by 

  Liquid chemical under conditions of Continuous contact. 
  

 

Chemical 

CAS NO 
 

Loop 

system/collection 

medium 

Analytical 

technique 

used 

 

Mean 

thickness 

(mm) 
 

 

NBT at NPR 

1.0 µg cm-2 

min-1 

(minutes) 
 

 

Performance 

level 

accordance to 

EN ISO 374-1: 

2016 Table 1 
 

 

Observation 
 

Sodium 
hydroxide 

40% 
1310-73-2 

 
Closed loop/ 

Grade 3 water 
 

Continuous 
measurement 

With 
Conductivity 

electrode 

0.08 
0.08 
0.09 

> 480 
> 480 
> 480 

Level - 6 No change 

  
EN ISO 374-1:2016 – Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms. 
Part 1: Terminology and performance requirments for chemical risks. 
Table 1: Permeation performance levels. 

 

Permeation performance level Measured breakthrough time 

(minutes) 

1 >10 

2 >30 
3 >60 
4 >120 
5 >240 
6 >480 

Performance levels are based on the lowest individual results achived per chemical 

 
   

 

 
           ***** End of Report***** 

































































































 

山东英科医疗制品有限公司                                                       

样 品 测 试 报 告 
Sample test report 

记录编号 INTCO-JL-Q028 修改日期 新制订 修改次数 0 发布日期 2014-03-01 

样品来源

Sample 

source 

2015-8-17  10：00  取样 

批号 2015081701，老化前 

样品数量

Quantity 
232 支 

检验日期

Inspection 

date 

2015-8-17 

产品 

Product 
丁腈手套 

颜色 

Color 
蓝色 B-2 

等级 

Grade 
医疗级 

针孔 

Hole 
0/200 

外观 

Visual 

严重缺陷 

Critical 

重要缺陷 

Major 

轻微缺陷 

Minor 

/ / / 

样品号 

Sample No 
1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 

型号 

Size 
M M M M M M M M M M M M M 

重量(g) 

Weight 
3.34 3.34 3.33 3.32 3.30 3.28 3.23 3.32 3.33 3.29 3.32 3.32 3.31 

尺
寸

 

D
i
m
en
s
ti
o
n
 

长度(mm) 

Length 
247  250  245  241  240  240  240  246  240  248  247  249  246  

掌宽(mm) 

Palm Width 
96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

指尖厚度

(mm) 

Finger 

Thickness 

0.118 0.12 0.123 0.098 0.105 0.105 0.11 0.098 0.102 0.11 0.118 0.102 0.115 

掌心厚度

(mm) 

Palm 

Thickness 

0.065 0.058 0.059 0.062 0.063 0.057 0.056 0.06 0.06 0.062 0.058 0.062 0.063 

腕部厚度

(mm) 

Cuff 

Thickness 

0.053 0.052 0.051 0.051 0.055 0.051 0.048 0.05 0.055 0.051 0.051 0.056 0.052 

物
理

性
能

 

P
h
y
si
c
al
 

拉断强度

(Mpa) 

Tensile 

Strength 

27.8 28.9 29 28.5 27.1 26.2 26 26.3 25.8 27.7 26.1 33 27.1 

断裂伸长率

(%) 

Ultimate  

Elongation 

567 574 585 582 580 575 574 584 569 593 558 595 579 

最大

(N)Force 
9.7 9.9 9.2 8.4 9.6 8.6 8.6 9.8 9.7 9.7 8.4 8.8 9.8 

结论 Result 检验员 Inspector 复核 Review 

   



 

山东英科医疗制品有限公司                                                    

样 品 测 试 报 告 
Sample test report 

记录编号 INTCO-JL-Q028 修改日期 新制订 修改次数 0 发布日期 2014-03-01 

样品来源

Sample 

source 

2015-8-17  10：00  取样 

批号 2015081701，老化前 

样品数量

Quantity 
232 支 

检验日期

Inspection 

date 

2015-8-17 

产品 

Product 
丁腈手套 

颜色 

Color 
蓝色 B-2 

等级 

Grade 
医疗级 

针孔 

Hole 
0/200 

外观 

Visual 

严重缺陷 

Critical 

重要缺陷 

Major 

轻微缺陷 

Minor 

/ / / 

样品号 

Sample No 
14# 15# 16# 17# 18# 19# 20# 21# 22# 23# 24# 25# 26# 

型号 

Size 
M M M M M M M M M M M M M 

重量(g) 

Weight 
3.29 3.23 3.33 3.34 3.32 3.29 3.34 3.31 3.35 3.32 3.33 3.35 3.31 

尺
寸

 

D
i
m
en

5
.5
3
st
i
on
 

长度(mm) 

Length 
251  251  244  252  243  242  245  241  243  242  242  245  240  

掌宽(mm) 

Palm Width 
96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

指尖厚度

(mm) 

Finger 

Thickness 

0.118 0.115 0.108 0.118 0.118 0.095 0.108 0.112 0.112 0.118 0.123 0.102 0.118 

掌心厚度

(mm) 

Palm 

Thickness 

0.06 0.061 0.06 0.068 0.061 0.06 0.067 0.058 0.058 0.061 0.061 0.056 0.062 

腕部厚度

(mm) 

Cuff 

Thickness 

0.053 0.054 0.051 0.057 0.052 0.051 0.054 0.052 0.054 0.052 0.056 0.051 0.057 

物
理

性
能

 

P
h
y
si
c
al
 

拉断强度

(Mpa) 

Tensile 

Strength 

27.8 28.9 29 28.5 27.1 26.2 26 26.3 25.8 27.7 26.1 33 27.1 

断裂伸长率

(%) 

Ultimate  

Elongation 

567 574 585 582 580 575 574 584 569 593 558 595 579 

最大

(N)Force 
9.9 8.2 9.7 9.3 7.3 8.5 9.8 9.8 9.9 10.9 9.4 8.5 9.7 

结论 Result 检验员 Inspector 复核 Review 

   



 
山东英科医疗制品有限公司                                                      

样 品 测 试 报 告 
Sample test report 

记录编号 INTCO-JL-Q028 修改日期 新制订 修改次数 0 发布日期 2014-03-01 

样品来源

Sample 

source 

2015-8-17  10：00  取样 

批号 2015081701，老化前 

样品数量

Quantity 
232 支 

检验日期

Inspection 

date 

2015-8-17 

产品 

Product 
丁腈手套 

颜色 

Color 
蓝色 B-2 

等级 

Grade 
医疗级 

针孔 

Hole 
0/200 

外观 

Visual 

严重缺陷 

Critical 

重要缺陷 

Major 

轻微缺陷 

Minor 

/ / / 

样品号 

Sample No 
27# 28# 29# 30# 31# 32#        

型号 

Size 
M M M M M M        

重量(g) 

Weight 
3.34 3.31 3.34 3.32 3.32 3.28        

尺
寸

 

D
i
m
en
s
ti
o
n
 

长度(mm) 

Length 
243  240  244  241  245  248         

掌宽(mm) 

Palm Width 
96 96 96 96 96 96        

指尖厚度(mm) 

Finger 

Thickness 

0.115 0.105 0.11 0.118 0.108 0.118        

掌心厚度(mm) 

Palm 

Thickness 

0.062 0.062 0.067 0.062 0.063 0.059        

腕部厚度(mm) 

Cuff 

Thickness 

0.056 0.054 0.054 0.054 0.056 0.05        

物
理

性
能

 

P
h
y
si
c
al
 

拉断强度(Mpa) 

Tensile 

Strength 

27.6 26.2 22.6 28 32.1 31.5        

断裂伸长率(%) 

Ultimate  

Elongation 

577 599 569 551 613 613        

最大力

(N)Force 
9.9 8.9 8.3 9.9 8.6 8.9        

结论 Result 检验员 Inspector 复核 Review 

   

 



 

山东英科医疗制品有限公司                                                       

样 品 测 试 报 告 
Sample test report 

记录编号 INTCO-JL-Q028 修改日期 新制订 修改次数 0 发布日期 2014-03-01 

样品来源

Sample 

source 

2015-8-17  10:00  取样 

批号 2015081701，老化后 

样品数量

Quantity 
64 支 

检验日期

Inspection 

date 

2015-8-25 

产品 

Product 
丁腈手套 

颜色 

Color 
蓝色 B-2 

等级 

Grade 
医疗级 

针孔 

Hole 
0/32 

外观 

Visual 

严重缺陷 

Critical 

重要缺陷 

Major 

轻微缺陷 

Minor 

/ / / 

样品号 

Sample No 
1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 

型号 

Size 
M M M M M M M M M M M M M 

重量(g) 

Weight 
3.13 3.17 3.25 3.14 3.39 3.18 3.13 3.12 3.17 3.29 3.30 3.14 3.39 

尺
寸

 

D
i
m
en
s
ti
o
n
 

长度(mm) 

Length 
243  242  240  246  242  245  240  243  241  241  242  245  246  

掌宽(mm) 

Palm Width 
96  97  97  96  96  96  96  95  95  96  96  95  95  

指尖厚度

(mm) 

Finger 

Thickness 

0.104  0.109  0.103  0.113  0.108  0.098  0.110  0.116  0.123  0.123  0.103  0.100  0.113  

掌心厚度

(mm) 

Palm 

Thickness 

0.065  0.062  0.064  0.060  0.064  0.065  0.064  0.062  0.060  0.061  0.064  0.059  0.064  

腕部厚度

(mm) 

Cuff 

Thickness 

0.053  0.052  0.052  0.053  0.052  0.052  0.052  0.053  0.052  0.052  0.052  0.057  0.057  

物
理

性
能

 

P
h
y
si
c
al
 

拉断强度

(Mpa) 

Tensile 

Strength 

26.2 27.2 27.3 26.8 25.5 24.6 24.4 24.7 24.3 26.1 24.5 31 25.5 

断裂伸长率

(%) 

Ultimate  

Elongation 

534 540 550 548 546 541 540 549 535 558 525 560 545 

最大

(N)Force 
9.4 9.6 8.9 8.1 9.3 8.3 8.3 9.5 9.4 9.4 8.1 8.5 9.5 

结论 Result 检验员 Inspector 复核 Review 

   



 

山东英科医疗制品有限公司 

样 品 测 试 报 告 
Sample test report 

记录编号 INTCO-JL-Q028 修改日期 新制订 修改次数 0 发布日期 2014-03-01 

样品来源

Sample 

source 

2015-8-17  10:00 取样 

批号 2015081701 

老化后 

样品数量

Quantity 
64 支 

检验日期

Inspection 

date 

2015-8-25 

产品 

Product 
丁腈手套 

颜色 

Color 
蓝色 B-2 

等级 

Grade 
医疗级 

针孔 

Hole 
0/32 

外观 

Visual 

严重缺陷 

Critical 

重要缺陷 

Major 

轻微缺陷 

Minor 

/ / / 

样品号 

Sample No 
14# 15# 16# 17# 18# 19# 20# 21# 22# 23# 24# 25# 26# 

型号 

Size 
M M M M M M M M M M M M M 

重量(g) 

Weight 
3.16 3.07 3.37 3.05 3.28 3.33 3.23 3.33 3.14 3.46 3.41 3.19 3.30 

尺
寸

 

D
i
m
en

5
.5
3
st
i
on
 

长度(mm) 

Length 
245 245 250 242 241 248 244 240 249 240 245 241 240 

掌宽(mm) 

Palm Width 
96 96 95 95 95 95 96 95 96 96 95 95 96 

指尖厚度

(mm) 

Finger 

Thickness 

0.116 0.113 0.118 0.100 0.108 0.116 0.108 0.108 0.123 0.108 0.107 0.117 0.103 

掌心厚度

(mm) 

Palm 

Thickness 

0.061 0.059 0.061 0.066 0.059 0.060 0.061 0.060 0.061 0.061 0.059 0.064 0.061 

腕部厚度

(mm) 

Cuff 

Thickness 

0.052 0.052 0.052 0.052 0.057 0.055 0.053 0.052 0.052 0.052 0.054 0.052 0.054 

物
理

性
能

 

P
h
y
si
c
al
 

拉断强度

(Mpa) 

Tensile 

Strength 

21.7 21.5 20.1 30.2 21.3 20.8 23.8 22.6 27.3 22 24.2 23.7 25.9 

断裂伸长率

(%) 

Ultimate  

Elongation 

491 534 545 553 523 521 505 517 543 534 539 563 556 

最大

(N)Force 
9.6 8 9.4 9 6.1 8.2 9.5 9.5 9.6 10.6 9.1 8.2 9.4 

结论 Result 检验员 Inspector 复核 Review 

   



 
山东英科医疗制品有限公司                                                      

样 品 测 试 报 告 
Sample test report 

记录编号 INTCO-JL-Q028 修改日期 新制订 修改次数 0 发布日期 2014-03-01 

样品来源

Sample 

source 

2015-8-17  10:00 取样 

批号 2015081701 

老化后 

样品数量

Quantity 
64 支 

检验日期

Inspection 

date 

2015-8-25 

产品 

Product 
丁腈手套 

颜色 

Color 
蓝色 B-2 

等级 

Grade 
医疗级 

针孔 

Hole 
0/32 

外观 

Visual 

严重缺陷 

Critical 

重要缺陷 

Major 

轻微缺陷 

Minor 

/ / / 

样品号 

Sample No 
27# 28# 29# 30# 31# 32#        

型号 

Size 
M M M M M M        

重量(g) 

Weight 
3.26 3.29 3.26 3.07 3.50 3.32        

尺
寸

 

D
i
m
en
s
ti
o
n
 

长度(mm) 

Length 
246 240 247 247 251 246        

掌宽(mm) 

Palm Width 
96 96 96 96 97 97        

指尖厚度(mm) 

Finger 

Thickness 

0.123 0.133 0.106 0.098 0.113 0.104        

掌心厚度(mm) 

Palm 

Thickness 

0.061 0.062 0.061 0.069 0.060 0.064        

腕部厚度(mm) 

Cuff 

Thickness 

0.053 0.052 0.052 0.052 0.054 0.054        

物
理

性
能

 

P
h
y
si
c
al
 

拉断强度(Mpa) 

Tensile 

Strength 

26 24.6 21.2 26.4 30.2 29.7        

断裂伸长率(%) 

Ultimate  

Elongation 

543 564 535 518 577 577        

最大力

(N)Force 
9.6 8.6 8.1 9.6 8.3 8.6        

结论 Result 检验员 Inspector 复核 Review 

   

 



 

山东英科医疗制品有限公司                                                       

样 品 测 试 报 告 
Sample test report 

记录编号 INTCO-JL-Q028 修改日期 新制订 修改次数 0 发布日期 2014-03-01 

样品来源

Sample 

source 

2015-8-17  10:00 取样 

批号 2015081701 

老化后 

样品数量

Quantity 
213 支 

检验日期

Inspection 

date 

2015-8-25 

产品 

Product 
丁腈手套 

颜色 

Color 
蓝色 B-2 

等级 

Grade 
医疗级 

针孔 

Hole 
0/200 

外观 

Visual 

严重缺陷 

Critical 

重要缺陷 

Major 

轻微缺陷 

Minor 

/ / / 

样品号 

Sample No 
1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 

型号 

Size 
M M M M M M M M M M M M M 

重量(g) 

Weight 
3.17 3.23 3.32 3.33 3.19 3.22 3.39 3.37 3.28 3.22 3.14 3.26 3.18 

尺
寸

 

D
i
m
en
s
ti
o
n
 

长度(mm) 

Length 
252  242  248  246  246  247  243  242  241  247  240  241  240  

掌宽(mm) 

Palm Width 
96  96  96  96  96  95  96  97  95  95  97  95  96  

指尖厚度

(mm) 

Finger 

Thickness 

0.104  0.116  0.133  0.123  0.103  0.108  0.109  0.098  0.123  0.110  0.100  0.118  0.128  

掌心厚度

(mm) 

Palm 

Thickness 

0.061  0.062  0.061  0.063  0.061  0.062  0.061  0.059  0.064  0.064  0.064  0.060  0.059  

腕部厚度

(mm) 

Cuff 

Thickness 

0.052  0.057  0.052  0.052  0.053  0.052  0.052  0.053  0.052  0.052  0.053  0.052  0.052  

物
理

性
能

 

P
h
y
si
c
al
 

拉断强度

(Mpa) 

Tensile 

Strength 

24.5 24.2 24.5 24.1 21.5 21.3 19.9 24 23.5 25.6 25.7 24.1 25.7 

断裂伸长率

(%) 

Ultimate  

Elongation 

534 540 550 548 546 541 540 549 535 558 525 560 545 

最大

(N)Force 
8.5 7.7 8.8 7.9 7.7 8.1 9.0 9.1 7.6 8.9 8.6 8.9 9.1 

结论 Result 检验员 Inspector 复核 Review 

   



 

山东英科医疗制品有限公司                                                       

样 品 测 试 报 告 
Sample test report 

记录编号 INTCO-JL-Q028 修改日期 新制订 修改次数 0 发布日期 2014-03-01 

样品来源

Sample 

source 

2015-8-17  10:00 取样 

批号 2015081701 

老化后 

样品数量

Quantity 
64 支 

检验日期

Inspection 

date 

2015-11-16 

产品 

Product 
丁腈手套 

颜色 

Color 
蓝色 B-2 

等级 

Grade 
医疗级 

针孔 

Hole 
0/32 

外观 

Visual 

严重缺陷 

Critical 

重要缺陷 

Major 

轻微缺陷 

Minor 

/ / / 

样品号 

Sample No 
1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 

型号 

Size 
M M M M M M M M M M M M M 

重量(g) 

Weight 
3.07 3.13 3.39 3.05 3.46 3.29 3.50 3.16 3.14 3.41 3.29 3.28 3.19 

尺
寸

 

D
i
m
en
s
ti
o
n
 

长度(mm) 

Length 
242  242  241  240  252  240  244  247  248  245  246  245  240  

掌宽(mm) 

Palm Width 
96  96  96  97  96  96  96  95  95  96  97  97  96  

指尖厚度

(mm) 

Finger 

Thickness 

0.103  0.116  0.110  0.110  0.123  0.100  0.113  0.109  0.104  0.116  0.123  0.108  0.113  

掌心厚度

(mm) 

Palm 

Thickness 

0.060  0.064  0.059  0.060  0.061  0.062  0.060  0.061  0.061  0.064  0.064  0.065  0.061  

腕部厚度

(mm) 

Cuff 

Thickness 

0.052  0.052  0.057  0.052  0.052  0.052  0.053  0.055  0.052  0.052  0.052  0.057  0.054  

物
理

性
能

 

P
h
y
si
c
al
 

拉断强度

(Mpa) 

Tensile 

Strength 

24.3 23.9 24.2 23.8 21.3 21.1 19.7 23.7 23.2 25.4 25.5 23.9 25.4 

断裂伸长率

(%) 

Ultimate  

Elongation 

528 535 545 543 541 536 535 544 530 552 520 554 540 

最大

(N)Force 
8.4 7.6 8.7 7.8 7.6 8.0 8.9 9.0 7.5 8.8 8.5 8.8 9.0 

结论 Result 检验员 Inspector 复核 Review 

   



 

山东英科医疗制品有限公司                                                    

样 品 测 试 报 告 
Sample test report 

记录编号 INTCO-JL-Q028 修改日期 新制订 修改次数 0 发布日期 2014-03-01 

样品来源

Sample 

source 

2015-8-17  10:00 取样 

批号 2015081701 

老化后 

样品数量

Quantity 
64 支 

检验日期

Inspection 

date 

2015-11-16 

产品 

Product 
丁腈手套 

颜色 

Color 
蓝色 B-2 

等级 

Grade 
医疗级 

针孔 

Hole 
0/32 

外观 

Visual 

严重缺陷 

Critical 

重要缺陷 

Major 

轻微缺陷 

Minor 

/ / / 

样品号 

Sample No 
14# 15# 16# 17# 18# 19# 20# 21# 22# 23# 24# 25# 26# 

型号 

Size 
M M M M M M M M M M M M M 

重量(g) 

Weight 
3.07 3.17 3.26 3.33 3.22 3.33 3.25 3.30 3.23 3.32 3.18 3.23 3.37 

尺
寸

 

D
i
m
en

5
.5
3
st
i
on
 

长度(mm) 

Length 
243  245  241  251  241  249  248  243  245  246  240  250  246  

掌宽(mm) 

Palm Width 
94  96  95  96  96  96  95  95  95  95  95  95  97  

指尖厚度

(mm) 

Finger 

Thickness 

0.106  0.113  0.100  0.107  0.098  0.103  0.098  0.108  0.128  0.113  0.118  0.104  0.113  

掌心厚度

(mm) 

Palm 

Thickness 

0.064  0.062  0.061  0.060  0.059  0.061  0.069  0.064  0.061  0.060  0.065  0.060  0.061  

腕部厚度

(mm) 

Cuff 

Thickness 

0.053  0.053  0.054  0.052  0.052  0.052  0.054  0.052  0.054  0.052  0.057  0.052  0.053  

物
理

性
能

 

P
h
y
si
c
al
 

拉断强度

(Mpa) 

Tensile 

Strength 

24 30.4 25.2 25.8 26.7 26.8 26.3 25 20.8 25.9 29.6 29.1 29.6 

断裂伸长率

(%) 

Ultimate  

Elongation 

585 529 540 547 518 516 500 512 538 529 534 557 550 

最大

(N)Force 
7.7 8.8 9.0 8.1 7.6 9.0 7.8 8.1 5.7 7.7 8.9 8.8 8.8 

结论 Result 检验员 Inspector 复核 Review 

   



 
山东英科医疗制品有限公司                                                      

样 品 测 试 报 告 
Sample test report 

记录编号 INTCO-JL-Q028 修改日期 新制订 修改次数 0 发布日期 2014-03-01 

样品来源

Sample 

source 

2015-8-17  10:00 取样 

批号 2015081701 

老化后 

样品数量

Quantity 
64 支 

检验日期

Inspection 

date 

2015-11-16 

产品 

Product 
丁腈手套 

颜色 

Color 
蓝色 B-2 

等级 

Grade 
医疗级 

针孔 

Hole 
0/32 

外观 

Visual 

严重缺陷 

Critical 

重要缺陷 

Major 

轻微缺陷 

Minor 

/ / / 

样品号 

Sample No 
27# 28# 29# 30# 31# 32#        

型号 

Size 
M M M M M M        

重量(g) 

Weight 
3.26 3.26 3.14 3.17 3.14 3.12        

尺
寸

 

D
i
m
en
s
ti
o
n
 

长度(mm) 

Length 
247  246  240  242  240  241         

掌宽(mm) 

Palm Width 
95  97  96  95  96  96         

指尖厚度(mm) 

Finger 

Thickness 

0.133  0.123  0.116  0.106  0.108  0.123         

掌心厚度(mm) 

Palm 

Thickness 

0.064  0.059  0.062  0.060  0.064  0.062         

腕部厚度(mm) 

Cuff 

Thickness 

0.052  0.052  0.053  0.052  0.054  0.052         

物
理

性
能

 

P
h
y
si
c
al
 

拉断强度(Mpa) 

Tensile 

Strength 

20.9 20.8 23.3 22.2 26.8 21.8        

断裂伸长率(%) 

Ultimate  

Elongation 

538 558 530 513 571 571        

最大力

(N)Force 
8.9 9.0 10.0 8.6 7.8 8.9        

结论 Result 检验员 Inspector 复核 Review 

   

 



 

山东英科医疗制品有限公司                                                       

样 品 测 试 报 告 
Sample test report 

记录编号 INTCO-JL-Q028 修改日期 新制订 修改次数 0 发布日期 2014-03-01 

样品来源

Sample 

source 

2015-8-17  10:00  取样 

批号 2015081701，老化后 

样品数量

Quantity 
213 支 

检验日期

Inspection 

date 

2015-12-16 

产品 

Product 
丁腈手套 

颜色 

Color 
蓝色 B-2 

等级 

Grade 
医疗级 

针孔 

Hole 
0/200 

外观 

Visual 

严重缺陷 

Critical 

重要缺陷 

Major 

轻微缺陷 

Minor 

/ / / 

样品号 

Sample No 
1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 

型号 

Size 
M M M M M M M M M M M M M 

重量(g) 

Weight 
3.30 3.26 3.23 3.30 3.22 3.23 3.39 3.46 3.12 3.38 3.05 3.17 3.13 

尺
寸

 

D
i
m
en
s
ti
o
n
 

长度(mm) 

Length 
250  240  241  242  243  252  240  247  246  243  246  242  244  

掌宽(mm) 

Palm Width 
96  96  97  95  96  96  95  95  97  96  95  96  97  

指尖厚度

(mm) 

Finger 

Thickness 

0.108  0.113  0.121  0.116  0.113  0.108  0.123  0.123  0.107  0.098  0.113  0.128  0.110  

掌心厚度

(mm) 

Palm 

Thickness 

0.064  0.060  0.064  0.064  0.064  0.064  0.059  0.064  0.059  0.061  0.061  0.061  0.065  

腕部厚度

(mm) 

Cuff 

Thickness 

0.057  0.053  0.052  0.054  0.052  0.052  0.052  0.052  0.052  0.053  0.052  0.052  0.052  

物
理

性
能

 

P
h
y
si
c
al
 

拉断强度

(Mpa) 

Tensile 

Strength 

23.8 23.4 23.7 23.3 20.8 20.7 19.3 23.2 22.8 24.9 25 23.4 24.9 

断裂伸长率

(%) 

Ultimate  

Elongation 

518 524 534 532 530 525 524 533 519 541 509 543 529 

最大

(N)Force 
8.2 7.5 8.5 7.6 7.4 7.8 8.7 8.8 7.3 8.6 8.3 8.6 8.8 

结论 Result 检验员 Inspector 复核 Review 

   



 

山东英科医疗制品有限公司                                                       

样 品 测 试 报 告 
Sample test report 

记录编号 INTCO-JL-Q028 修改日期 新制订 修改次数 0 发布日期 2014-03-01 

样品来源

Sample 

source 

2015-8-17  10:00  取样 

批号 2015081702，老化前 

样品数量

Quantity 
232 支 

检验日期

Inspection 

date 

2015-8-17 

产品 

Product 
丁腈手套 

颜色 

Color 
蓝色 B-2 

等级 

Grade 
医疗级 

针孔 

Hole 
1/200 

外观 

Visual 

严重缺陷 

Critical 

重要缺陷 

Major 

轻微缺陷 

Minor 

/ / / 

样品号 

Sample No 
1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 

型号 

Size 
S S S S S S S S S S S S S 

重量(g) 

Weight 
2.94 2.91 2.77 2.92 2.77 2.86 2.79 2.88 2.87 2.83 2.84 2.89 2.87 

尺
寸

 

D
i
m
en
s
ti
o
n
 

长度(mm) 

Length 
245  243  241  247  246  246  251  244  245  251  245  240  245  

掌宽(mm) 

Palm Width 
87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 

指尖厚度

(mm) 

Finger 

Thickness 

0.118 0.123 0.102 0.118 0.11 0.1 0.112 0.105 0.105 0.115 0.112 0.102 0.112 

掌心厚度

(mm) 

Palm 

Thickness 

0.06 0.062 0.058 0.06 0.061 0.058 0.058 0.06 0.057 0.061 0.061 0.057 0.06 

腕部厚度

(mm) 

Cuff 

Thickness 

0.055 0.058 0.052 0.053 0.052 0.052 0.051 0.054 0.052 0.052 0.053 0.05 0.053 

物
理

性
能

 

P
h
y
si
c
al
 

拉断强度

(Mpa) 

Tensile 

Strength 

31.7 28.3 25.2 22.1 26.7 28.2 28.6 29.4 20.2 23.3 21.3 20.2 20.6 

断裂伸长率

(%) 

Ultimate  

Elongation 

596 581 584 547 548 553 584 632 540 556 535 556 587 

最大

(N)Force 
8.4 9.1 9.5 8.8 8.5 8.5 8.1 8.2 8.1 9.1 8.2 9.7 8.3 

结论 Result 检验员 Inspector 复核 Review 

   



 

山东英科医疗制品有限公司                                                    

样 品 测 试 报 告 
Sample test report 

记录编号 INTCO-JL-Q028 修改日期 新制订 修改次数 0 发布日期 2014-03-01 

样品来源

Sample 

source 

2015-8-17  10:00  取样 

批号 2015081702，老化前 

样品数量

Quantity 
232 支 

检验日期

Inspection 

date 

2015-8-17 

产品 

Product 
丁腈手套 

颜色 

Color 
蓝色 B-2 

等级 

Grade 
医疗级 

针孔 

Hole 
1/200 

外观 

Visual 

严重缺陷 

Critical 

重要缺陷 

Major 

轻微缺陷 

Minor 

/ / / 

样品号 

Sample No 
14# 15# 16# 17# 18# 19# 20# 21# 22# 23# 24# 25# 26# 

型号 

Size 
S S S S S S S S S S S S S 

重量(g) 

Weight 
2.94 2.9 2.92 2.83 2.80 2.93 2.93 2.9 2.89 2.9 2.86 2.93 2.9 

尺
寸

 

D
i
m
en

5
.5
3
st
i
on
 

长度(mm) 

Length 
252  245  241  242  247  246  250  247  249  248  243  246  240  

掌宽(mm) 

Palm Width 
87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 

指尖厚度

(mm) 

Finger 

Thickness 

0.125 0.113 0.12 0.128 0.108 0.116 0.124 0.11 0.112 0.128 0.115 0.128 0.108 

掌心厚度

(mm) 

Palm 

Thickness 

0.061 0.061 0.061 0.058 0.06 0.06 0.061 0.06 0.058 0.06 0.059 0.06 0.059 

腕部厚度

(mm) 

Cuff 

Thickness 

0.05 0.05 0.051 0.05 0.05 0.05 0.051 0.05 0.05 0.052 0.051 0.05 0.051 

物
理

性
能

 

P
h
y
si
c
al
 

拉断强度

(Mpa) 

Tensile 

Strength 

22.2 23.3 27.2 25.7 21.2 24.2 23.4 20.7 28.1 27 21.2 22.3 21.8 

断裂伸长率

(%) 

Ultimate  

Elongation 

589 564 583 593 564 581 558 546 592 577 545 548 546 

最大

(N)Force 
7.9 7.4 8.3 10.2 7.5 6.9 7.1 7.7 9 7.8 8.1 7.9 9 

结论 Result 检验员 Inspector 复核 Review 

   



 
山东英科医疗制品有限公司                                                      

样 品 测 试 报 告 
Sample test report 

记录编号 INTCO-JL-Q028 修改日期 新制订 修改次数 0 发布日期 2014-03-01 

样品来源

Sample 

source 

2015-8-17  10:00  取样 

批号 2015081702，老化前 

样品数量

Quantity 
232 支 

检验日期

Inspection 

date 

2015-8-17 

产品 

Product 
丁腈手套 

颜色 

Color 
蓝色 B-2 

等级 

Grade 
医疗级 

针孔 

Hole 
1/200 

外观 

Visual 

严重缺陷 

Critical 

重要缺陷 

Major 

轻微缺陷 

Minor 

/ / / 

样品号 

Sample No 
27# 28# 29# 30# 31# 32#        

型号 

Size 
S S S S S S        

重量(g) 

Weight 
2.94 2.91 2.88 2.89 2.9 2.81        

尺
寸

 

D
i
m
en
s
ti
o
n
 

长度(mm) 

Length 
243  240  242  248  240  240         

掌宽(mm) 

Palm Width 
87 87 87 87 87 87        

指尖厚度(mm) 

Finger 

Thickness 

0.105 0.115 0.112 0.108 0.114 0.108        

掌心厚度(mm) 

Palm 

Thickness 

0.06 0.061 0.06 0.06 0.06 0.058        

腕部厚度(mm) 

Cuff 

Thickness 

0.05 0.052 0.051 0.05 0.05 0.05        

物
理

性
能

 

P
h
y
si
c
al
 

拉断强度(Mpa) 

Tensile 

Strength 

20.7 26.3 27.4 23.4 24.9 20.1        

断裂伸长率(%) 

Ultimate  

Elongation 

531 582 581 556 587 554        

最大力

(N)Force 
9 8.5 7.5 8.8 10.6 9.8        

结论 Result 检验员 Inspector 复核 Review 

   

 



 

山东英科医疗制品有限公司                                                       

样 品 测 试 报 告 
Sample test report 

记录编号 INTCO-JL-Q028 修改日期 新制订 修改次数 0 发布日期 2014-03-01 

样品来源

Sample 

source 

2015-8-17  10:00  取样 

批号 2015081702，老化后 

样品数量

Quantity 
64 支 

检验日期

Inspection 

date 

2015-8-25 

产品 

Product 
丁腈手套 

颜色 

Color 
蓝色 B-2 

等级 

Grade 
医疗级 

针孔 

Hole 
0/32 

外观 

Visual 

严重缺陷 

Critical 

重要缺陷 

Major 

轻微缺陷 

Minor 

/ / / 

样品号 

Sample No 
1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 

型号 

Size 
S S S S S S S S S S S S S 

重量(g) 

Weight 
2.84  3.02  2.97  2.86  2.84  2.90  2.67  2.79  2.86  2.72  2.67  2.89  2.74  

尺
寸

 

D
i
m
en
s
ti
o
n
 

长度(mm) 

Length 
242  249  240  243  244  246  245  248  241  248  240  243  242  

掌宽(mm) 

Palm Width 
88 88 87 87 87 87 87 88 88 88 86 87 87 

指尖厚度

(mm) 

Finger 

Thickness 

0.123 0.108 0.123 0.123 0.103 0.103 0.128 0.108 0.118 0.098 0.118 0.118 0.103 

掌心厚度

(mm) 

Palm 

Thickness 

0.06 0.06 0.06 0.062 0.061 0.06 0.06 0.06 0.06 0.061 0.06 0.062 0.06 

腕部厚度

(mm) 

Cuff 

Thickness 

0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 

物
理

性
能

 

P
h
y
si
c
al
 

拉断强度

(Mpa) 

Tensile 

Strength 

30.7 27.5 24.4 21.4 19.1 27.4 27.7 21.8 24.6 22.6 20.7 21.6 23.4 

断裂伸长率

(%) 

Ultimate  

Elongation 

578 564 566 531 532 536 566 613 524 539 519 539 569 

最大

(N)Force 
9.1 8.2 7.9 6.8 6.5 7.9 8.9 6.8 7.4 7.3 6.5 6.5 6.3 

结论 Result 检验员 Inspector 复核 Review 

   



 

山东英科医疗制品有限公司                                                    

样 品 测 试 报 告 
Sample test report 

记录编号 INTCO-JL-Q028 修改日期 新制订 修改次数 0 发布日期 2014-03-01 

样品来源

Sample 

source 

2015-8-17  10:00 取样 

批号 2015081702 

老化后 

样品数量

Quantity 
64 支 

检验日期

Inspection 

date 

2015-8-25 

产品 

Product 
丁腈手套 

颜色 

Color 
蓝色 B-2 

等级 

Grade 
医疗级 

针孔 

Hole 
0/32 

外观 

Visual 

严重缺陷 

Critical 

重要缺陷 

Major 

轻微缺陷 

Minor 

/ / / 

样品号 

Sample No 
14# 15# 16# 17# 18# 19# 20# 21# 22# 23# 24# 25# 26# 

型号 

Size 
S S S S S S S S S S S S S 

重量(g) 

Weight 
2.84  2.79  2.89  2.83  2.84  2.76  2.85  2.88 3.08 2.78 2.98 3.02 2.78 

尺
寸

 

D
i
m
en

5
.5
3
st
i
on
 

长度(mm) 

Length 
245  246  244  240  250  240  245  245  241  242  251  246  240  

掌宽(mm) 

Palm Width 
87 87 88 87 88 87 87 88 89 88 87 88 87 

指尖厚度

(mm) 

Finger 

Thickness 

0.108 0.128 0.103 0.118 0.103 0.123 0.103 0.113 0.118 0.107 0.118 0.113 0.106 

掌心厚度

(mm) 

Palm 

Thickness 

0.06 0.061 0.061 0.061 0.062 0.06 0.06 0.062 0.06 0.061 0.062 0.062 0.06 

腕部厚度

(mm) 

Cuff 

Thickness 

0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.051 0.052 0.050 0.050 0.051 0.050 

物
理

性
能

 

P
h
y
si
c
al
 

拉断强度

(Mpa) 

Tensile 

Strength 

21.5 22.6 26.4 24.9 20.6 23.5 22.7 20.1 27.3 26.2 20.6 21.6 21.1 

断裂伸长率

(%) 

Ultimate  

Elongation 

571 547 566 575 547 564 541 530 574 560 529 532 530 

最大

(N)Force 
8 6.7 8.2 8 7.3 8.1 7 6.2 9.1 8.3 6.2 6.7 6.7 

结论 Result 检验员 Inspector 复核 Review 

   



 
山东英科医疗制品有限公司                                                      

样 品 测 试 报 告 
Sample test report 

记录编号 INTCO-JL-Q028 修改日期 新制订 修改次数 0 发布日期 2014-03-01 

样品来源

Sample 

source 

2015-8-17  10:00 取样 

批号 2015081702 

老化后 

样品数量

Quantity 
64 支 

检验日期

Inspection 

date 

2015-8-25 

产品 

Product 
丁腈手套 

颜色 

Color 
蓝色 B-2 

等级 

Grade 
医疗级 

针孔 

Hole 
0/32 

外观 

Visual 

严重缺陷 

Critical 

重要缺陷 

Major 

轻微缺陷 

Minor 

/ / / 

样品号 

Sample No 
27# 28# 29# 30# 31# 32#        

型号 

Size 
S S S S S S        

重量(g) 

Weight 
2.85 2.93 2.98 2.82 2.89 2.75        

尺
寸

 

D
i
m
en
s
ti
o
n
 

长度(mm) 

Length 
245  242  247  245  243  240         

掌宽(mm) 

Palm Width 
89 87 87 88 87 88        

指尖厚度(mm) 

Finger 

Thickness 

0.121 0.113 0.118 0.103 0.103 0.116        

掌心厚度(mm) 

Palm 

Thickness 

0.061 0.06 0.06 0.061 0.061 0.06        

腕部厚度(mm) 

Cuff 

Thickness 

0.052 0.050 0.052 0.052 0.051 0.050        

物
理

性
能

 

P
h
y
si
c
al
 

拉断强度(Mpa) 

Tensile 

Strength 

20.1 25.5 26.6 22.7 24.2 19.5        

断裂伸长率(%) 

Ultimate  

Elongation 

515 565 564 539 569 537        

最大力

(N)Force 
6.2 8.4 8.6 7.2 8.1 6.2        

结论 Result 检验员 Inspector 复核 Review 

   

 



 

山东英科医疗制品有限公司                                                       

样 品 测 试 报 告 
Sample test report 

记录编号 INTCO-JL-Q028 修改日期 新制订 修改次数 0 发布日期 2014-03-01 

样品来源

Sample 

source 

2015-8-17  10:00 取样 

批号 2015081702 

老化后 

样品数量

Quantity 
213 支 

检验日期

Inspection 

date 

2015-8-25 

产品 

Product 
丁腈手套 

颜色 

Color 
蓝色 B-2 

等级 

Grade 
医疗级 

针孔 

Hole 
0/200 

外观 

Visual 

严重缺陷 

Critical 

重要缺陷 

Major 

轻微缺陷 

Minor 

/ / / 

样品号 

Sample No 
1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 

型号 

Size 
S S S S S S S S S S S S S 

重量(g) 

Weight 
3.08 2.84 2.83 2.85 2.79 2.76 2.88 2.97 2.9 3.02 2.79 2.86 2.89 

尺
寸

 

D
i
m
en
s
ti
o
n
 

长度(mm) 

Length 
242  248  240  245  245  240  250  245  240  248  249  240  243  

掌宽(mm) 

Palm Width 
88 87 87 87 88 87 87 88 88 87 87 87 87 

指尖厚度

(mm) 

Finger 

Thickness 

0.118 0.103 0.106 0.103 0.128 0.118 0.118 0.113 0.103 0.113 0.128 0.113 0.108 

掌心厚度

(mm) 

Palm 

Thickness 

0.061  0.061  0.060  0.062  0.062  0.061  0.060  0.060  0.060  0.060  0.060  0.061  0.060  

腕部厚度

(mm) 

Cuff 

Thickness 

0.051  0.050  0.050  0.050  0.051  0.050  0.050  0.052  0.053  0.050  0.051  0.050  0.050  

物
理

性
能

 

P
h
y
si
c
al
 

拉断强度

(Mpa) 

Tensile 

Strength 

30.7 27.5 24.4 21.4 19.1 27.4 27.7 18.8 19.6 22.6 20.7 19.6 19.4 

断裂伸长率

(%) 

Ultimate  

Elongation 

515 543 588 503 517 541 519 509 551 538 510 511 509 

最大

(N)Force 
8.8 8 7.7 6.6 6.7 7.7 8.6 6.6 6.4 7.1 6.3 6.3 6.1 

结论 Result 检验员 Inspector 复核 Review 

   



 

山东英科医疗制品有限公司                                                       

样 品 测 试 报 告 
Sample test report 

记录编号 INTCO-JL-Q028 修改日期 新制订 修改次数 0 发布日期 2014-03-01 

样品来源

Sample 

source 

2015-8-17  10:00  取样 

批号 2015081702，老化前 

样品数量

Quantity 
64 支 

检验日期

Inspection 

date 

2015-11-16 

产品 

Product 
丁腈手套 

颜色 

Color 
蓝色 B-2 

等级 

Grade 
医疗级 

针孔 

Hole 
1/32 

外观 

Visual 

严重缺陷 

Critical 

重要缺陷 

Major 

轻微缺陷 

Minor 

/ / / 

样品号 

Sample No 
1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 

型号 

Size 
S S S S S S S S S S S S S 

重量(g) 

Weight 
2.78  2.97  2.86  2.84  2.92  3.02  2.84  2.67  2.85  2.82  3.02  2.98  2.93  

尺
寸

 

D
i
m
en
s
ti
o
n
 

长度(mm) 

Length 
242  240  243  244  241  248  243  252  241  249  240  240  240  

掌宽(mm) 

Palm Width 
88 87 87 87 87 87 88 88 89 88 87 88 88 

指尖厚度

(mm) 

Finger 

Thickness 

0.118 0.107 0.123 0.118 0.113 0.128 0.113 0.103 0.12 0.123 0.103 0.103 0.123 

掌心厚度

(mm) 

Palm 

Thickness 

0.060  0.062  0.060  0.062  0.062  0.060  0.060  0.060  0.060  0.061  0.061  0.061  0.060  

腕部厚度

(mm) 

Cuff 

Thickness 

0.052  0.050  0.050  0.050  0.050  0.050  0.050  0.050  0.050  0.050  0.050  0.050  0.052  

物
理

性
能

 

P
h
y
si
c
al
 

拉断强度

(Mpa) 

Tensile 

Strength 

30.4 27.2 24.2 21.2 18.9 27.1 27.4 18.6 19.4 22.4 20.5 19.4 19.2 

断裂伸长率

(%) 

Ultimate  

Elongation 

509 538 583 498 512 536 514 504 546 532 505 506 504 

最大

(N)Force 
8.7 7.9 7.6 6.5 6.6 7.6 8.5 6.5 6.3 7.0 6.2 6.2 6.0 

结论 Result 检验员 Inspector 复核 Review 

   



 

山东英科医疗制品有限公司                                                    

样 品 测 试 报 告 
Sample test report 

记录编号 INTCO-JL-Q028 修改日期 新制订 修改次数 0 发布日期 2014-03-01 

样品来源

Sample 

source 

2015-8-17  10:00  取样 

批号 2015081702，老化前 

样品数量

Quantity 
64 支 

检验日期

Inspection 

date 

2015-11-16 

产品 

Product 
丁腈手套 

颜色 

Color 
蓝色 B-2 

等级 

Grade 
医疗级 

针孔 

Hole 
1/32 

外观 

Visual 

严重缺陷 

Critical 

重要缺陷 

Major 

轻微缺陷 

Minor 

/ / / 

样品号 

Sample No 
14# 15# 16# 17# 18# 19# 20# 21# 22# 23# 24# 25# 26# 

型号 

Size 
S S S S S S S S S S S S S 

重量(g) 

Weight 
2.89  2.90  2.89  3.01  2.93  2.8 2.9 3.0 2.8 2.9 2.9 2.7 3.0 

尺
寸

 

D
i
m
en

5
.5
3
st
i
on
 

长度(mm) 

Length 
248  246  241  246  242  247  247  243  245  245  242  247  246  

掌宽(mm) 

Palm Width 
87 87 88 87 87 89 88 87 88 88 87 87 86 

指尖厚度

(mm) 

Finger 

Thickness 

0 0.103 0.098 0.11 0.118 0.116 0.118 0.123 0.113 0.11 0.118 0.108 0.118 

掌心厚度

(mm) 

Palm 

Thickness 

0.061  0.060  0.062  0.060  0.060  0.060  0.062  0.060  0.062  0.060  0.060  0.061  0.061  

腕部厚度

(mm) 

Cuff 

Thickness 

0.053  0.050  0.050  0.050  0.050  0.051  0.050  0.050  0.050  0.052  0.050  0.050  0.050  

物
理

性
能

 

P
h
y
si
c
al
 

拉断强度

(Mpa) 

Tensile 

Strength 

21.3 22.4 26.1 24.7 20.4 23.3 22.5 19.9 27 25.9 20.4 21.4 20.9 

断裂伸长率

(%) 

Ultimate  

Elongation 

489 537 493 512 541 543 549 536 538 520 538 546 520 

最大

(N)Force 
7.7 6.4 7.9 7.7 7.0 7.8 6.7 5.9 8.7 8.0 5.9 6.4 6.4 

结论 Result 检验员 Inspector 复核 Review 

   



 
山东英科医疗制品有限公司                                                      

样 品 测 试 报 告 
Sample test report 

记录编号 INTCO-JL-Q028 修改日期 新制订 修改次数 0 发布日期 2014-03-01 

样品来源

Sample 

source 

2015-8-17  10:00  取样 

批号 2015081702，老化前 

样品数量

Quantity 
64 支 

检验日期

Inspection 

date 

2015-11-16 

产品 

Product 
丁腈手套 

颜色 

Color 
蓝色 B-2 

等级 

Grade 
医疗级 

针孔 

Hole 
1/32 

外观 

Visual 

严重缺陷 

Critical 

重要缺陷 

Major 

轻微缺陷 

Minor 

/ / / 

样品号 

Sample No 
27# 28# 29# 30# 31# 32#        

型号 

Size 
S S S S S S        

重量(g) 

Weight 
2.9 2.7 2.8 2.9 2.8 2.8        

尺
寸

 

D
i
m
en
s
ti
o
n
 

长度(mm) 

Length 
245  240  240  250  245  246         

掌宽(mm) 

Palm Width 
86 88 87 86 88 87        

指尖厚度(mm) 

Finger 

Thickness 

0.113 0.113 0.108 0.118 0.108 0.128        

掌心厚度(mm) 

Palm 

Thickness 

0.060  0.061  0.060  0.061  0.060  0.061         

腕部厚度(mm) 

Cuff 

Thickness 

0.05 0.052 0.051 0.05 0.05 0.05        

物
理

性
能

 

P
h
y
si
c
al
 

拉断强度(Mpa) 

Tensile 

Strength 

19.9 25.2 26.3 22.5 24 19.3        

断裂伸长率(%) 

Ultimate  

Elongation 

536 512 541 510 503 506        

最大力

(N)Force 
5.9 8.0 8.2 6.9 7.8 5.9        

结论 Result 检验员 Inspector 复核 Review 

   

 



 

山东英科医疗制品有限公司                                                       

样 品 测 试 报 告 
Sample test report 

记录编号 INTCO-JL-Q028 修改日期 新制订 修改次数 0 发布日期 2014-03-01 

样品来源

Sample 

source 

2015-8-17  10:00  取样 

批号 2015081702，老化后 

样品数量

Quantity 
213 支 

检验日期

Inspection 

date 

2015-12-16 

产品 

Product 
丁腈手套 

颜色 

Color 
蓝色 B-2 

等级 

Grade 
医疗级 

针孔 

Hole 
0/200 

外观 

Visual 

严重缺陷 

Critical 

重要缺陷 

Major 

轻微缺陷 

Minor 

/ / / 

样品号 

Sample No 
1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 

型号 

Size 
S S S S S S S S S S S S S 

重量(g) 

Weight 
2.72  3.02  2.97  2.95  3.02  2.76  2.79  2.98  2.84  2.82  2.86  3.01  2.79  

尺
寸

 

D
i
m
en
s
ti
o
n
 

长度(mm) 

Length 
243  247  241  242  246  246  242  241  241  245  245  245  243  

掌宽(mm) 

Palm Width 
87 87 87 88 88 87 88 88 87 88 87 87 87 

指尖厚度

(mm) 

Finger 

Thickness 

0.12 0.103 0.098 0.128 0.108 0.108 0.103 0.103 0.113 0.107 0.123 0.118 0.118 

掌心厚度

(mm) 

Palm 

Thickness 

0.061  0.062  0.061  0.060  0.061  0.061  0.062  0.061  0.060  0.060  0.060  0.060  0.062  

腕部厚度

(mm) 

Cuff 

Thickness 

0.052  0.050  0.052  0.050  0.052  0.050  0.050  0.050  0.053  0.052  0.050  0.050  0.050  

物
理

性
能

 

P
h
y
si
c
al
 

拉断强度

(Mpa) 

Tensile 

Strength 

29.4 26.4 23.4 20.6 18.3 26.3 26.6 18.1 18.8 21.7 19.9 18.8 18.6 

断裂伸长率

(%) 

Ultimate  

Elongation 

494 522 565 483 497 520 499 489 529 516 490 490 489 

最大

(N)Force 
8.5 7.7 7.4 6.3 6.4 7.4 8.3 6.3 6.1 6.8 6.0 6.0 5.9 

结论 Result 检验员 Inspector 复核 Review 

   



 

山东英科医疗制品有限公司                                                       

样 品 测 试 报 告 
Sample test report 

记录编号 INTCO-JL-Q028 修改日期 新制订 修改次数 0 发布日期 2014-03-01 

样品来源

Sample 

source 

2015-8-17  10:00  取样 

批号 2015081703，老化前 

样品数量

Quantity 
232 支 

检验日期

Inspection 

date 

2015-8-17 

产品 

Product 
丁腈手套 

颜色 

Color 
蓝色 B-2 

等级 

Grade 
医疗级 

针孔 

Hole 
1/200 

外观 

Visual 

严重缺陷 

Critical 

重要缺陷 

Major 

轻微缺陷 

Minor 

/ / / 

样品号 

Sample No 
1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 

型号 

Size 
L L L L L L L L L L L L L 

重量(g) 

Weight 
3.88 3.96 3.86 3.96 3.86 3.98 3.87 3.9 3.82 3.81 3.71 3.84 3.89 

尺
寸

 

D
i
m
en
s
ti
o
n
 

长度(mm) 

Length 
249 250 250 246 252 251 248 246 245 247 245 248 246 

掌宽(mm) 

Palm Width 
107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

指尖厚度

(mm) 

Finger 

Thickness 

0.124 0.112 0.112 0.108 0.116 0.112 0.125 0.108 0.112 0.122 0.116 0.125 0.118 

掌心厚度

(mm) 

Palm 

Thickness 

0.062 0.062 0.062 0.065 0.062 0.062 0.062 0.065 0.06 0.068 0.06 0.061 0.062 

腕部厚度

(mm) 

Cuff 

Thickness 

0.052 0.055 0.05 0.055 0.055 0.05 0.05 0.051 0.052 0.058 0.05 0.05 0.051 

物
理

性
能

 

P
h
y
si
c
al
 

拉断强度

(Mpa) 

Tensile 

Strength 

29.3 28.4 27.5 27.6 31.8 25.9 27.7 29.9 30.9 32.4 28.6 26.5 28.7 

断裂伸长率

(%) 

Ultimate  

Elongation 

580 580 581 599 643 633 617 617 625 616 593 571 608 

最大

(N)Force 
9.9 11.5 10.9 10.1 10.3 11.3 10.5 10.2 10.8 11.5 10.9 10.1 10.3 

结论 Result 检验员 Inspector 复核 Review 

   



 

山东英科医疗制品有限公司                                                    

样 品 测 试 报 告 
Sample test report 

记录编号 INTCO-JL-Q028 修改日期 新制订 修改次数 0 发布日期 2014-03-01 

样品来源

Sample 

source 

2015-8-17  10:00  取样 

批号 2015081703，老化前 

样品数量

Quantity 
232 支 

检验日期

Inspection 

date 

2015-8-17 

产品 

Product 
丁腈手套 

颜色 

Color 
蓝色 B-2 

等级 

Grade 
医疗级 

针孔 

Hole 
1/200 

外观 

Visual 

严重缺陷 

Critical 

重要缺陷 

Major 

轻微缺陷 

Minor 

/ / / 

样品号 

Sample No 
14# 15# 16# 17# 18# 19# 20# 21# 22# 23# 24# 25# 26# 

型号 

Size 
L L L L L L L L L L L L L 

重量(g) 

Weight 
3.87 3.77 3.78 3.76 3.81 3.73 3.89 3.73 3.82 3.77 3.87 3.79 3.9 

尺
寸

 

D
i
m
en

5
.5
3
st
i
on
 

长度(mm) 

Length 
242 248 251 248 255 255 250 248 252 248 250 252 242 

掌宽(mm) 

Palm Width 
107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

指尖厚度

(mm) 

Finger 

Thickness 

0.122 0.118 0.113 0.118 0.112 0.122 0.105 0.122 0.115 0.108 0.12 0.118 0.106 

掌心厚度

(mm) 

Palm 

Thickness 

0.062 0.06 0.062 0.061 0.062 0.065 0.062 0.06 0.061 0.059 0.061 0.062 0.065 

腕部厚度

(mm) 

Cuff 

Thickness 

0.055 0.05 0.055 0.05 0.052 0.05 0.052 0.051 0.051 0.051 0.052 0.051 0.051 

物
理

性
能

 

P
h
y
si
c
al
 

拉断强度

(Mpa) 

Tensile 

Strength 

30.4 26.1 28.5 30.5 20.3 27.7 31.4 31.8 29.7 30.8 27.2 25.8 29.7 

断裂伸长率

(%) 

Ultimate  

Elongation 

637 621 612 616 569 597 621 642 636 617 589 741 630 

最大

(N)Force 
11.3 10.5 11.3 12.3 9.9 11.5 10.9 10.1 6.5 11.5 10.9 11.7 11.3 

结论 Result 检验员 Inspector 复核 Review 

   



 
山东英科医疗制品有限公司                                                      

样 品 测 试 报 告 
Sample test report 

记录编号 INTCO-JL-Q028 修改日期 新制订 修改次数 0 发布日期 2014-03-01 

样品来源

Sample 

source 

2015-8-17  10:00  取样 

批号 2015081703，老化前 

样品数量

Quantity 
232 支 

检验日期

Inspection 

date 

2015-8-17 

产品 

Product 
丁腈手套 

颜色 

Color 
蓝色 B-2 

等级 

Grade 
医疗级 

针孔 

Hole 
1/200 

外观 

Visual 

严重缺陷 

Critical 

重要缺陷 

Major 

轻微缺陷 

Minor 

/ / / 

样品号 

Sample No 
27# 28# 29# 30# 31# 32#        

型号 

Size 
L L L L L L        

重量(g) 

Weight 
3.76 3.81 3.73 3.85 3.79 3.9        

尺
寸

 

D
i
m
en
s
ti
o
n
 

长度(mm) 

Length 
245 241 250 251 254 251        

掌宽(mm) 

Palm Width 
107 107 107 107 107 107        

指尖厚度(mm) 

Finger 

Thickness 

0.11 0.112 0.116 0.115 0.125 0.104        

掌心厚度(mm) 

Palm 

Thickness 

0.062 0.062 0.068 0.06 0.061 0.061        

腕部厚度(mm) 

Cuff 

Thickness 

0.051 0.055 0.058 0.05 0.05 0.051        

物
理

性
能

 

P
h
y
si
c
al
 

拉断强度(Mpa) 

Tensile 

Strength 

31.9 27.3 23.6 31.4 26.7 26.1        

断裂伸长率(%) 

Ultimate  

Elongation 

593 581 708 618 720 793        

最大力

(N)Force 
10.8 8.3 10.9 6.5 11.5 10.9        

结论 Result 检验员 Inspector 复核 Review 

   

 



 

山东英科医疗制品有限公司                                                       

样 品 测 试 报 告 
Sample test report 

记录编号 INTCO-JL-Q028 修改日期 新制订 修改次数 0 发布日期 2014-03-01 

样品来源

Sample 

source 

2015-8-17  10:00  取样 

批号 2015081703，老化后 

样品数量

Quantity 
64 支 

检验日期

Inspection 

date 

2015-8-25 

产品 

Product 
丁腈手套 

颜色 

Color 
蓝色 B-2 

等级 

Grade 
医疗级 

针孔 

Hole 
0/32 

外观 

Visual 

严重缺陷 

Critical 

重要缺陷 

Major 

轻微缺陷 

Minor 

/ / / 

样品号 

Sample No 
1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 

型号 

Size 
L L L L L L L L L L L L L 

重量(g) 

Weight 
4.00  3.76  3.75  3.81  3.55  3.89  3.90  3.71  3.78  3.47  3.74  3.84  3.72  

尺
寸

 

D
i
m
en
s
ti
o
n
 

长度(mm) 

Length 
251 255 250 250 248 246 250 254 249 255 245 252 254 

掌宽(mm) 

Palm Width 
108 107 109 109 106 106 106 106 106 106 107 107 107 

指尖厚度

(mm) 

Finger 

Thickness 

0.104  0.115  0.110  0.116  0.125  0.105  0.126  0.115  0.120  0.115  0.123  0.120  0.105  

掌心厚度

(mm) 

Palm 

Thickness 

0.066  0.059  0.060  0.064  0.059  0.061  0.064  0.061  0.061  0.062  0.064  0.061  0.061  

腕部厚度

(mm) 

Cuff 

Thickness 

0.053  0.052  0.054  0.053  0.051  0.051  0.053  0.053  0.051  0.051  0.051  0.052  0.054  

物
理

性
能

 

P
h
y
si
c
al
 

拉断强度

(Mpa) 

Tensile 

Strength 

28.4 27.5 26.7 26.8 30.8 23.2 26.9 29 30 31.4 27.7 23.8 27.8 

断裂伸长率

(%) 

Ultimate  

Elongation 

563 563 564 581 624 614 598 598 606 598 575 554 590 

最大

(N)Force 
7.2 6.5 11.5 10.9 11.7 11.3 10.5 10.2 10.8 8.3 10.9 9.9 12.6 

结论 Result 检验员 Inspector 复核 Review 

   



 

山东英科医疗制品有限公司                                                    

样 品 测 试 报 告 
Sample test report 

记录编号 INTCO-JL-Q028 修改日期 新制订 修改次数 0 发布日期 2014-03-01 

样品来源

Sample 

source 

2015-8-17  10:00 取样 

批号 2015081703 

老化后 

样品数量

Quantity 
64 支 

检验日期

Inspection 

date 

2015-8-25 

产品 

Product 
丁腈手套 

颜色 

Color 
蓝色 B-2 

等级 

Grade 
医疗级 

针孔 

Hole 
0/32 

外观 

Visual 

严重缺陷 

Critical 

重要缺陷 

Major 

轻微缺陷 

Minor 

/ / / 

样品号 

Sample No 
14# 15# 16# 17# 18# 19# 20# 21# 22# 23# 24# 25# 26# 

型号 

Size 
L L L L L L L L L L L L L 

重量(g) 

Weight 
3.59  3.71  3.95  3.77  3.68  3.65  3.94  3.63  3.70  3.96  3.73  3.65  3.58  

尺
寸

 

D
i
m
en

5
.5
3
st
i
on
 

长度(mm) 

Length 
248 246 250 241 247 248 251 246 246 251 248 250 255 

掌宽(mm) 

Palm Width 
107 108 106 107 106 107 107 107 108 107 107 108 109 

指尖厚度

(mm) 

Finger 

Thickness 

0.125  0.123  0.125  0.115  0.100  0.106  0.125  0.120  0.115  0.125  0.125  0.105  0.105  

掌心厚度

(mm) 

Palm 

Thickness 

0.059  0.062  0.064  0.064  0.064  0.062  0.064  0.060  0.059  0.064  0.060  0.067  0.059  

腕部厚度

(mm) 

Cuff 

Thickness 

0.051  0.054  0.051  0.052  0.053  0.052  0.053  0.051  0.051  0.053  0.051  0.051  0.054  

物
理

性
能

 

P
h
y
si
c
al
 

拉断强度

(Mpa) 

Tensile 

Strength 

29.5 25.3 27.6 29.6 19.7 26.9 30.5 30.8 28.8 29.9 26.4 25 28.8 

断裂伸长率

(%) 

Ultimate  

Elongation 

618 602 594 598 552 579 602 623 617 598 571 719 611 

最大

(N)Force 
10.6 10.4 12.3 9.9 11.5 10.9 10.1 10.3 11.2 12.8 7 7.2 6.8 

结论 Result 检验员 Inspector 复核 Review 

   



 
山东英科医疗制品有限公司                                                      

样 品 测 试 报 告 
Sample test report 

记录编号 INTCO-JL-Q028 修改日期 新制订 修改次数 0 发布日期 2014-03-01 

样品来源

Sample 

source 

2015-8-17  10:00 取样 

批号 2015081703 

老化后 

样品数量

Quantity 
64 支 

检验日期

Inspection 

date 

2015-8-25 

产品 

Product 
丁腈手套 

颜色 

Color 
蓝色 B-2 

等级 

Grade 
医疗级 

针孔 

Hole 
0/32 

外观 

Visual 

严重缺陷 

Critical 

重要缺陷 

Major 

轻微缺陷 

Minor 

/ / / 

样品号 

Sample No 
27# 28# 29# 30# 31# 32#        

型号 

Size 
L L L L L L        

重量(g) 

Weight 
4.00  3.59  3.81  3.70  3.80  3.91         

尺
寸

 

D
i
m
en
s
ti
o
n
 

长度(mm) 

Length 
242 255 254 248 245 246        

掌宽(mm) 

Palm Width 
107 107 108 108 107 107        

指尖厚度(mm) 

Finger 

Thickness 

0.115  0.120  0.110  0.117  0.105  0.118         

掌心厚度(mm) 

Palm 

Thickness 

0.064  0.064  0.061  0.069  0.062  0.060         

腕部厚度(mm) 

Cuff 

Thickness 

0.051  0.051  0.051  0.053  0.051  0.051         

物
理

性
能

 

P
h
y
si
c
al
 

拉断强度(Mpa) 

Tensile 

Strength 

30.9 26.5 22.9 30.5 25.9 25.3        

断裂伸长率(%) 

Ultimate  

Elongation 

575 564 687 599 698 769        

最大力

(N)Force 
6.8 8.2 11.3 10.5 11.3 10.4        

结论 Result 检验员 Inspector 复核 Review 

   

 



 

山东英科医疗制品有限公司                                                       

样 品 测 试 报 告 
Sample test report 

记录编号 INTCO-JL-Q028 修改日期 新制订 修改次数 0 发布日期 2014-03-01 

样品来源

Sample 

source 

2015-8-17  10:00 取样 

批号 2015081703 

老化后 

样品数量

Quantity 
213 支 

检验日期

Inspection 

date 

2015-8-25 

产品 

Product 
丁腈手套 

颜色 

Color 
蓝色 B-2 

等级 

Grade 
医疗级 

针孔 

Hole 
0/200 

外观 

Visual 

严重缺陷 

Critical 

重要缺陷 

Major 

轻微缺陷 

Minor 

/ / / 

样品号 

Sample No 
1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 

型号 

Size 
L L L L L L L L L L L L L 

重量(g) 

Weight 
3.78  3.77  4.00  3.65  3.91  3.63  3.58  3.81  3.65  3.55  3.96  3.77  4.00  

尺
寸

 

D
i
m
en
s
ti
o
n
 

长度(mm) 

Length 
246 251 255 245 242 248 248 251 250 252 255 248 247 

掌宽(mm) 

Palm Width 
106 108 107 109 106 108 107 106 108 108 108 106 106 

指尖厚度

(mm) 

Finger 

Thickness 

0.123  0.105  0.115  0.105  0.115  0.125  0.123  0.120  0.102  0.116  0.110  0.115  0.106  

掌心厚度

(mm) 

Palm 

Thickness 

0.064  0.060  0.061  0.067  0.060  0.064  0.061  0.066  0.059  0.061  0.064  0.060  0.064  

腕部厚度

(mm) 

Cuff 

Thickness 

0.051  0.051  0.054  0.053  0.051  0.052  0.051  0.051  0.051  0.051  0.053  0.053  0.051  

物
理

性
能

 

P
h
y
si
c
al
 

拉断强度

(Mpa) 

Tensile 

Strength 

25.9 26 29.9 22.5 26.9 23.1 27 28.6 24.5 26.8 28.7 27.5 26.7 

断裂伸长率

(%) 

Ultimate  

Elongation 

547 564 605 596 558 537 572 599 584 576 580 546 546 

最大

(N)Force 
9.0 9.7 10.1 9.4 9.1 9.1 8.6 8.8 8.7 9.7 8.8 10.3 8.9 

结论 Result 检验员 Inspector 复核 Review 

   



 

山东英科医疗制品有限公司                                                       

样 品 测 试 报 告 
Sample test report 

记录编号 INTCO-JL-Q028 修改日期 新制订 修改次数 0 发布日期 2014-03-01 

样品来源

Sample 

source 

2015-8-17  10:00  取样 

批号 2015081703，老化后 

样品数量

Quantity 
64 支 

检验日期

Inspection 

date 

2015-11-16 

产品 

Product 
丁腈手套 

颜色 

Color 
蓝色 B-2 

等级 

Grade 
医疗级 

针孔 

Hole 
0/32 

外观 

Visual 

严重缺陷 

Critical 

重要缺陷 

Major 

轻微缺陷 

Minor 

/ / / 

样品号 

Sample No 
1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 

型号 

Size 
L L L L L L L L L L L L L 

重量(g) 

Weight 
3.76  3.59  3.59  3.65  3.71  3.73  3.71  3.90  3.65  3.81  3.52  3.70  3.63  

尺
寸

 

D
i
m
en
s
ti
o
n
 

长度(mm) 

Length 
252 254 251 248 242 245 254 241 248 251 248 250 248 

掌宽(mm) 

Palm Width 
107 108 107 108 108 107 106 109 107 107 107 106 107 

指尖厚度

(mm) 

Finger 

Thickness 

0.115  0.105  0.118  0.125  0.125  0.115  0.102  0.120  0.120  0.110  0.116  0.120  0.110  

掌心厚度

(mm) 

Palm 

Thickness 

0.069  0.064  0.064  0.060  0.062  0.064  0.059  0.059  0.062  0.061  0.061  0.061  0.062  

腕部厚度

(mm) 

Cuff 

Thickness 

0.052  0.056  0.051  0.051  0.051  0.051  0.051  0.051  0.051  0.054  0.053  0.051  0.054  

物
理

性
能

 

P
h
y
si
c
al
 

拉断强度

(Mpa) 

Tensile 

Strength 

25.6 25.7 29.6 22.3 26.6 22.9 26.7 28.3 24.3 26.5 28.4 27.3 26.4 

断裂伸长率

(%) 

Ultimate  

Elongation 

542 558 599 590 552 532 567 593 578 570 574 541 541 

最大

(N)Force 
8.9 9.6 10.0 9.3 9.0 9.0 8.5 8.7 8.6 9.6 8.7 10.2 8.8 

结论 Result 检验员 Inspector 复核 Review 

   



 

山东英科医疗制品有限公司                                                    

样 品 测 试 报 告 
Sample test report 

记录编号 INTCO-JL-Q028 修改日期 新制订 修改次数 0 发布日期 2014-03-01 

样品来源

Sample 

source 

2015-8-17  10:00 取样 

批号 2015081703 

老化后 

样品数量

Quantity 
64 支 

检验日期

Inspection 

date 

2015-11-16 

产品 

Product 
丁腈手套 

颜色 

Color 
蓝色 B-2 

等级 

Grade 
医疗级 

针孔 

Hole 
0/32 

外观 

Visual 

严重缺陷 

Critical 

重要缺陷 

Major 

轻微缺陷 

Minor 

/ / / 

样品号 

Sample No 
14# 15# 16# 17# 18# 19# 20# 21# 22# 23# 24# 25# 26# 

型号 

Size 
L L L L L L L L L L L L L 

重量(g) 

Weight 
3.77  3.68  3.94  3.74  3.58  3.78  3.93  3.68  3.84  3.47  4.00  3.91  3.71  

尺
寸

 

D
i
m
en

5
.5
3
st
i
on
 

长度(mm) 

Length 
255 249 250 252 246 246 242 250 245 248 255 254 245 

掌宽(mm) 

Palm Width 
109 108 107 106 106 107 107 106 107 109 106 108 107 

指尖厚度

(mm) 

Finger 

Thickness 

0.104  0.123  0.106  0.120  0.125  0.116  0.106  0.115  0.105  0.115  0.105  0.115  0.113  

掌心厚度

(mm) 

Palm 

Thickness 

0.059  0.059  0.067  0.064  0.064  0.061  0.059  0.064  0.064  0.060  0.062  0.061  0.061  

腕部厚度

(mm) 

Cuff 

Thickness 

0.053  0.051  0.053  0.051  0.054  0.052  0.053  0.054  0.051  0.054  0.051  0.053  0.051  

物
理

性
能

 

P
h
y
si
c
al
 

拉断强度

(Mpa) 

Tensile 

Strength 

24 27.7 29.7 25.4 22 29.3 24.9 24.3 18.9 25.8 29.3 28.8 30.2 

断裂伸长率

(%) 

Ultimate  

Elongation 

690 587 552 542 660 575 670 738 530 556 578 582 574 

最大

(N)Force 
8.7 9.4 10.1 9.4 8.9 9.9 8.7 8.8 9.0 9.5 8.8 10.0 8.8 

结论 Result 检验员 Inspector 复核 Review 

   



 
山东英科医疗制品有限公司                                                      

样 品 测 试 报 告 
Sample test report 

记录编号 INTCO-JL-Q028 修改日期 新制订 修改次数 0 发布日期 2014-03-01 

样品来源

Sample 

source 

2015-8-17  10:00 取样 

批号 2015081703 

老化后 

样品数量

Quantity 
64 支 

检验日期

Inspection 

date 

2015-11-16 

产品 

Product 
丁腈手套 

颜色 

Color 
蓝色 B-2 

等级 

Grade 
医疗级 

针孔 

Hole 
0/32 

外观 

Visual 

严重缺陷 

Critical 

重要缺陷 

Major 

轻微缺陷 

Minor 

/ / / 

样品号 

Sample No 
27# 28# 29# 30# 31# 32#        

型号 

Size 
L L L L L L        

重量(g) 

Weight 
3.81  3.89  3.77  3.75  4.00  3.55         

尺
寸

 

D
i
m
en
s
ti
o
n
 

长度(mm) 

Length 
252 246 251 248 255 247        

掌宽(mm) 

Palm Width 
107 108 106 108 108 108        

指尖厚度(mm) 

Finger 

Thickness 

0.125  0.100  0.117  0.105  0.123  0.126         

掌心厚度(mm) 

Palm 

Thickness 

0.064  0.064  0.060  0.062  0.064  0.060         

腕部厚度(mm) 

Cuff 

Thickness 

0.052  0.051  0.051  0.051  0.053  0.051         

物
理

性
能

 

P
h
y
si
c
al
 

拉断强度(Mpa) 

Tensile 

Strength 

29.6 27.7 28.7 25.4 25.8 27.8        

断裂伸长率(%) 

Ultimate  

Elongation 

598 593 574 548 574 574        

最大力

(N)Force 
9.5 9.0 7.8 9.3 11.1 10.3        

结论 Result 检验员 Inspector 复核 Review 

   

 



 

山东英科医疗制品有限公司                                                       

样 品 测 试 报 告 
Sample test report 

记录编号 INTCO-JL-Q028 修改日期 新制订 修改次数 0 发布日期 2014-03-01 

样品来源

Sample 

source 

2015-8-17  10:00  取样 

批号 2015081703，老化后 

样品数量

Quantity 
213 支 

检验日期

Inspection 

date 

2015-12-16 

产品 

Product 
丁腈手套 

颜色 

Color 
蓝色 B-2 

等级 

Grade 
医疗级 

针孔 

Hole 
0/200 

外观 

Visual 

严重缺陷 

Critical 

重要缺陷 

Major 

轻微缺陷 

Minor 

/ / / 

样品号 

Sample No 
1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 

型号 

Size 
L L L L L L L L L L L L L 

重量(g) 

Weight 
3.90  3.68  3.70  3.75  3.63  3.80  3.47  3.71  3.59  3.74  3.84  3.73  3.81  

尺
寸

 

D
i
m
en
s
ti
o
n
 

长度(mm) 

Length 
251 250 251 252 255 250 255 254 241 247 248 248 250 

掌宽(mm) 

Palm Width 
106 107 108 108 106 107 109 107 107 108 108 107 107 

指尖厚度

(mm) 

Finger 

Thickness 

0.110  0.106  0.105  0.102  0.115  0.105  0.105  0.120  0.120  0.118  0.115  0.120  0.115  

掌心厚度

(mm) 

Palm 

Thickness 

0.062  0.062  0.064  0.062  0.059  0.064  0.059  0.064  0.060  0.059  0.064  0.064  0.061  

腕部厚度

(mm) 

Cuff 

Thickness 

0.051  0.051  0.052  0.051  0.051  0.051  0.054  0.051  0.054  0.054  0.051  0.051  0.051  

物
理

性
能

 

P
h
y
si
c
al
 

拉断强度

(Mpa) 

Tensile 

Strength 

24.9  25.0  28.7  21.6  25.8  22.2  25.9  27.5  23.6  25.7  27.6  26.5  25.6  

断裂伸长率

(%) 

Ultimate  

Elongation 

525  541  581  572  536  516  550  576  561  553  557  524  524  

最大

(N)Force 
8.6  9.3  9.7  9.0  8.7  8.7  8.3  8.5  8.4  9.3  8.5  9.9  8.5  

结论 Result 检验员 Inspector 复核 Review 

   



附录 D Annex D 

测试数据分析&结论 Testing result analysis&conclusion 

1 测试结果判定：Testing result 

序号

NO. 

测试项目

Item 

检测结果 Testing result 

批次 Lot 1：

2015081701  

批次 Lot 2：

2015081702 
批次 Lot 3：2015081703 

实
验
组0

 

长度 

Length 
0/32 LAve=244 0/32 LAve=245 0/32 LAve=249 

厚度

Thickness 
0/32 

Finger 

TAve=0.111 

Palm 

TAve=0.061 

Cuff 

TAve=0.053 

0/32 

Finger 

TAve=0.113 

Palm 

TAve=0.060 

Cuff 

TAve=0.051 

0/32 

Finger 

TAve=0.115 

Palm 

TAve=0.062 

Cuff TAve=0.052 

物性 

Physical 

property 

0/32 

F@BMed=9.2 

TSAve=27.7 

E@B Ave=580 

0/32 

F@BMed=8.5 

TSAve=24.3 

E@B Ave=568 

0/32 

F@BMed=10.5 

TSAve=28.5 

E@B Ave=625 

针孔等级

Pinhole 

classificati

on 

0/200 1/200 1/200 

判定结果

Result 

■合格 Qualified □

不合格 Disqualified 

■合格 Qualified □

不合格 Disqualified 

■合格 Qualified □不

合格 Disqualified 

实
验
组1

 

长度

Length 
0/32 LAve=243 0/32 LAve=244 0/32 LAve=249 

厚度

Thicknes

s 

0/32 

Finger 

TAve=0.111 

Palm 

TAve=0.062 

Cuff 

TAve=0.053 

0/32 

Finger 

TAve=0.113 

Palm 

TAve=0.061 

Cuff 

TAve=0.050 

0/32 

Finger 

TAve=0.116 

Palm 

TAve=0.062 

Cuff TAve=0.052 

物性 

Physical 

property 

0/32 

F@BMed=8.9 

TSAve=25.0 

E@B Ave=541 

0/32 

F@BMed=7.4 

TSAve=23.5 

E@B Ave=551 

0/32 

F@BMed=10.1 

TSAve=27.5 

E@B Ave=606 

针孔等

级

Pinhole 

classifica

tion 

0/32 1/32 0/32 



附录 D Annex D 

测试数据分析&结论 Testing result analysis&conclusion 

1 测试结果判定：Testing result 

序号

NO. 

测试项目

Item 

检测结果 Testing result 

批次 Lot 1：

2015081701  

批次 Lot 2：

2015081702 
批次 Lot 3：2015081703 

实
验
组0

 

长度 

Length 
0/32 LAve=244 0/32 LAve=245 0/32 LAve=249 

厚度

Thickness 
0/32 

Finger 

TAve=0.111 

Palm 

TAve=0.061 

Cuff 

TAve=0.053 

0/32 

Finger 

TAve=0.113 

Palm 

TAve=0.060 

Cuff 

TAve=0.051 

0/32 

Finger 

TAve=0.115 

Palm 

TAve=0.062 

Cuff TAve=0.052 

物性 

Physical 

property 

0/32 

F@BMed=9.5 

TSAve=27.7 

E@B Ave=580 

0/32 

F@BMed=8.4 

TSAve=24.3 

E@B Ave=568 

0/32 

F@BMed=10.9 

TSAve=28.5 

E@B Ave=625 

针孔等级

Pinhole 

classificati

on 

0/200 1/200 1/200 

判定结果

Result 

■合格 Qualified □

不合格 Disqualified 

■合格 Qualified □

不合格 Disqualified 

■合格 Qualified □不

合格 Disqualified 

实
验
组1

 

长度

Length 
0/32 LAve=243 0/32 LAve=244 0/32 LAve=249 

厚度

Thicknes

s 

0/32 

Finger 

TAve=0.111 

Palm 

TAve=0.062 

Cuff 

TAve=0.053 

0/32 

Finger 

TAve=0.113 

Palm 

TAve=0.061 

Cuff 

TAve=0.050 

0/32 

Finger 

TAve=0.116 

Palm 

TAve=0.062 

Cuff TAve=0.052 

物性 

Physical 

property 

0/32 

F@BMed=9.2 

TSAve=25.0 

E@B Ave=541 

0/32 

F@BMed=7.3 

TSAve=23.5 

E@B Ave=551 

0/32 

F@BMed=10.5 

TSAve=27.5 

E@B Ave=606 

针孔等

级

Pinhole 

classifica

tion 

0/32 1/32 0/32 



判定结果

Result 

■合格 Qualified □

不合格 Disqualified 

■合格 Qualified □

不合格 Disqualified 

■合格 Qualified □不

合格 Disqualified 

实
验
组2

 

长度

Length 
LAve=244 LAve=244 LAve=249 

厚度

Thicknes

s 

Finger TAve=0.113 

Palm TAve=0.062 

Cuff TAve=0.053 

Finger TAve=0.113 

Palm TAve=0.061 

Cuff TAve=0.051 

Finger TAve=0.114 

Palm TAve=0.062 

Cuff TAve=0.052 

物性 

Physical 

property 

F@BMed=8.6 

TSAve=23.7 

E@B Ave=544 

F@BMed=6.7 

TSAve=23.0 

E@B Ave=527 

F@BMed=9.1 

TSAve=26.5 

E@B Ave=570 

针孔等

级

Pinhole 

classifica

tion 

0/200 0/200 0/200 

判定结果

Result 

■合格 Qualified□

不合格

Disqualified 

■合格 Qualified □

不合格 Disqualified 

■合格 Qualified □不

合格 Disqualified 

实
验
组3

 

长度

Length 
0/32 LAve=244 0/32 LAve=244 0/32 LAve=249 

厚度

Thicknes

s 

0/32 

Finger 

TAve=0.111 

Palm 

TAve=0.062 

Cuff 

TAve=0.053 

0/32 

Finger 

TAve=0.114 

Palm 

TAve=0.061 

Cuff 

TAve=0.050 

0/32 

Finger 

TAve=0.114 

Palm 

TAve=0.062 

Cuff TAve=0.052 

物性 

Physical 

property 

0/32 

F@BMed=8.7 

TSAve=24.6 

E@B Ave=539 

0/32 

F@BMed=7.0 

TSAve=22.8 

E@B Ave=524 

0/32 

F@BMed=9.0 

TSAve=26.4 

E@B Ave=582 

针孔等

级

Pinhole 

classifica

tion 

0/32 1/32 0/32 

判定结果

Result 

■合格 Qualified 

□不合格

Disqualified 

■合格 Qualified 

□不合格

Disqualified 

■合格 Qualified □

不合格 Disqualified 

实
验
组4

 

长度

Length 
LAve=244 LAve=244 LAve=250 

厚度

Thicknes

s 

Finger TAve=0.114 

Palm TAve=0.062 

Cuff TAve=0.053 

Finger TAve=0.112 

Palm TAve=0.061 

Cuff TAve=0.051 

Finger TAve=0.112 

Palm TAve=0.062 

Cuff TAve=0.052 

物性 

Physical 

F@BMed=8.3 

TSAve=23.0 

F@BMed=6.4 

TSAve=22.1 

F@BMed=8.7 

TSAve=25.4 



property E@B Ave=528 E@B Ave=506 E@B Ave=547 

针孔等

级

Pinhole 

classifica

tion 

0/200 0/200 0/200 

判定结

果 

Result 

■合格 Qualified 

□不合格

Disqualified 

■合格 Qualified □

不合格 Disqualified 

■合格 Qualified □不

合格 Disqualified 

 

2 物理性能测试数据分析：Physical property analysis 

序

号 
样品批次 实验组 

老化温

度 
老化时间 

拉断力平均

值 

拉断强度平

均值 

拉断延伸率平

均值 

1 2015081701 

实验

组 0 
25℃ 

时间 0-对

照组 
9.2 

27.7 580 

实验

组 1 

70±

2℃ 

166±2 小

时 
8.9 

25.0 562 

实验

组 2 
70℃ 7 天 8.5 

23.7 541 

实验

组 3 

50±

2℃ 
90±1 天 8.4 

24.6 544 

实验

组 4 
50℃ 120 天 8.2 

23.0 528 

2 2015081702 

实验

组 0 
25℃ 

时间 0-对

照组 
8.5 

24.3 568 

实验

组 1 

70±

2℃ 

166±2 小

时 
7.4 

23.5 551 

实验

组 2 
70℃ 7 天 7.1 

23.0 527 

实验

组 3 

50±

2℃ 
90±1 天 7.1 

22.8 524 

实验

组 4 
50℃ 120 天 6.9 

22.1 506 

3 2015081703 
实验

组 0 
25℃ 

时间 0-对

照组 
10.5 

28.5 625 



实验

组 1 

70±

2℃ 

166±2 小

时 
10.1 

27.5 606 

实验

组 2 
70℃ 7 天 9.2 

26.5 570 

实验

组 3 

50±

2℃ 
90±1 天 9.2 

26.4 582 

实验

组 4 
50℃ 120 天 8.9 

25.4 547 

分析结果：合格                                                                 

4 加速老化最终测定结论 Final conclusion of accelerated aging test 

 符合 ASTM D7160 & EN455-4 标准                                               
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